
400-E KA-1 KA-2S KA-2 KA-5

d50                              
( Ortalama Tanecik) µm

1,87 2,10 3,01 4,10 5,10

d97                                                
( En büyükTanecik ) µm

8,90 10,00 14,50 18,00 28,00

<10 mikron altı %
99% 97% 89% 81% 69%

<2 mikron altı %
55% 48% 39% 32% 30%

Tabloda yer alan ürün incelikleri, ortalama üretim verilerinden dikkate alınmış olup değişkenlik gösterebilmektedir.

MİKRONİZE KAPLI KALSİT ( COATED)
ANALİZ DEĞERLERİ

                ESEN MİKRONİZE MİKRONİZE KAPLI KALSİT ÜRÜNLERİ  İNCELİK  DEĞERLERİ


